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Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes - Part 3: Specifications 
for individual materials - Sheet 9: Cellulose acetate woven fabric tapes with rubber 
thermosetting adhesive (IEC 60454-3-9:1998)

Selbstklebende Bänder für elektrotechnische Anwendungen -- Teil 3: Bestimmungen für 
einzelne Materialien -- Blatt 9: Gewebebänder aus Zelluloseacetat mit wärmehärtendem 
Kautschuk-Klebstoff

Rubans adhésifs sensibles à la pression à usages électriques -- Partie 3: Spécifications 
pour matériaux particuliers -- Feuille 9: Rubans en tissu d'acétate de cellulose avec un 
adhésif en caoutchouc thermodurcissable

Pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes -- Part 3: Specifications for 
individual materials -- Sheet 9: Cellulose acetate woven fabric tapes with rubber 
thermosetting adhesive

29.035.20 Plastiļni in gumeni izolacijski
materiali

Plastics and rubber insulating 
materials

ICS:

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 60454-3-9:1998

SIST EN 60454-3-9:2001 en

01-marec-2001

SIST EN 60454-3-9:2001
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