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Avant-propos 
L'ISO (organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I'ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I'ISO, participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I'ISO. 

La Norme internationale IS0 5749 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 29, 
Petit outi//age, et a été soumise aux comités membres en avril 1979. 

Les comités membres des pays suivants l'ont approuvée : 

Afrique du Sud, Rép. d' 
Allemagne, R.F. 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Canada 
Chili 

Corée, Rép. dém. p. de 
Espagne Bologne 
France Roumanie 
Hongrie Suède 
Inde Suisse 
Israël URSS 
Italie Yougoslavie 
Jamahiriya arabe libyenne 

Japon 

Les comités membres des pays suivants l'ont désapprouvée pour des raisons 
techniques : 

Royaume-Uni 
Tchécoslovaquie 
USA 
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NORM E I NTE RN AT1 ON ALE IS0 5749-1982 (F) 

Pinces et tenailles - Pinces coupantes diagonales - 
Dimensions 

1 Objet et domaine d’application 

La présente Norme internationale fixe les dimensions principales des pinces coupantes diagonales et spécifie les valeurs d’essai en vue 
de vérifier leur aptitude fonctionnelle, conformément à I W O  5744. Les spécifications techniques générales sont données dans 
I’ISO 5743. 

Les figures illustrant la présente Norme internationale ne sont données qu‘à titre d’exemples. Elles ne doivent en rien influencer la 
conception. 

2 Références 

IS0 5743, Pinces et tenailles - Spécifications techniques générales. 1) 

IS0  5744, Pinces et tenailles - Méthodes d‘essai. 1) 

1 i Actuellement au stade de projet. 
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IS0  5749-1982 (FI 

3 Pinces coupantes diagonales pour fil dur 

Figure 1 

Tableau 1 
Dimensions en millimètres 

w3 7-1 
max. max. 

L L 3  
max. 

125 I 6 18 22 10 
140 f 7 20 25 11 
160 k 8 22 28 12 

180 ?i 9 25 32 14 
200 * 10 28 36 16 

Les pinces coupantes doivent être soumises aux essais faisant 
l'objet de I'ISO 5744. 

Après l'essai de flexion, la déformation permanente (SI ne doit 
pas être supérieure à la valeur donnée dans le tableau 2. Si la 
distance Ll ne convient pas pour l'essai de flexion, la formule 
suivante peut être appliquée : 

F x Li 
F'=- 

Li 

140 

L 2  

rnm 

10 
11 
12,5 
14 
16 - 

Tableau 2 

I 
Diamètre du fil Force 

de coupe 
maximale 

mm I N 

Essai de flexion 

Force 

N 

800 
900 

1 O00 
1120 
1 250 

Déforma- 
tion per- 
manente 
maximale 

(S) 2) 

mm 

1) Les spécifications relatives au fil d'essai dur sont données dans 
I'ISO 5744. 

2) s = w1 - w2 (Voir IS0  5744.) 

où 
où 

Les pinces dont le rapport des bras de levier est différent des 
valeurs données dans le tableau 2 peuvent être contrôlées 
suivant la formule : 

F 2  X 2 x L i  
Fi = 

Li 

F' est la force, qui ne figure pas dans le tableau 2; 

F est la force donnée dans le tableau 2; 

L1 est la distance entre le centre du rivet d'articulation et le 
point d'application de la force donnée dans le tableau 2; 

L; est la distance mesurée entre le centre du rivet d'articu- 
lation et le point d'application de la force. 

La force de coupe maximale (F1l et le diamètre (DI du fil d'essai 
ne doivent pas dépasser les valeurs données dans le tableau 2. 

Fi est la force de coupe maximale, qui ne figure pas dans 
le tableau 2; 

F2 est la force de coupe du fil d'essai dur (voir IS0  5744); 

2 est le facteur de correction pour le fil d'essai dur; 

Li est la distance mesurée entre le centre du rivet d'articu- 
lation et le point d'application de la force; 

L i  est la distance mesurée entre le centre du rivet d'articu- 
lation et la position du fil d'essai. 
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IS0 5749-1982 (FI 

4 Pinces coupantes diagonales pour fil mi-dur 

f 

Figure 2 

Tableau 3 
Dimensions en millimètres 

w3 *l 
max. max. 

L L3 
max. 

125 f 6 18 22 10 
160 ? 8 22 28 12 

Les pinces coupantes doivent être soumises aux essais faisant 
l’objet de I’ISO 5744. 

Après l’essai de flexion, la déformation permanente (SI ne doit 
pas être supérieure à la valeur donnée dans le tableau 4. Si la 
distance LI  ne convient pas pour l‘essai de flexion, la formule 
suivante peut être appliquée : 

F X Li 
F‘=- 

Li 

où 

F’ est la force, qui ne figure pas dans le tableau 4; 

F est la force donnée dans le tableau 4; 

LI est la distance entre le centre du rivet d’articulation et le 
point d‘application de la force donnée dans le tableau 4; 

Li est la distance mesurée entre le centre du rivet d‘articu- 
lation et le point d’application de la force. 

La force de coupe maximale ( F 1 )  et le diamètre (Dl du fil d‘essai 
ne doivent pas dépasser les valeurs données dans le tableau 4. 

Tableau 4 

1) Les spécifications relatives au fil d’essai mi-dur sont donn6es dans 
I’lSO 5744. 

2) s = w1 - w2 (Voir I S 0  5744.) 

Les pinces dont le rapport des bras de levier est différent des 
valeurs données dans le tableau 4 peuvent être contrôlées sui- 
vant la formule : 

F2 X 1,6 X L i  
Fi  = 

Li 

Où 

Fi est la force de coupe maximale, qui ne figure pas dans 
le tableau 4; 

F2 est la force de coupe du fil d‘essai mi-dur (voir 
IS0 5744); 

1,6 est le facteur de correction pour le fil mi-dur; 

Li est la distance mesurée entre le centre du rivet d’articu- 
lation et le point d‘application de la force; 

Li  est la distance mesurée entre le centre du rivet d‘articu- 
lation et la position du fil d’essai. 
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