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Supports textiles revêtus de plastique - Revêtements en 
polychlorure de vinyle - Méthode rapide de contrôle de 
gélification 

Plastics coa ted fabrics - Polyvin yl chloride coatings - Rapid method for checking fusion 

Première édition - 1982-09-15 

CDU 678.066 : 620.19 Réf. no : ISO 64514982 (F) 

Descripteurs : support textile revêtu, étoffe revêtue de plastique, essai, détermination, chlorure de polyvinyle, degré, gélification. 
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Avant-propos 

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comités membres de I’ISO). L’élaboration 
des Normes internationales est confiée aux comités techniques de I’ISO. Chaque 
comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO, participent également aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis 
aux comités membres pour approbation, avant leur acceptation comme Normes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. 

La Norme internationale ISO 6451 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 45, 
hastomères et produits à base d’élastomères, et a été soumise aux comités membres 
en novembre 1980. 

Les comités membres des pays suivants l’ont approuvée : 

Afrique du Sud, Rép. d’ 
Allemagne, R. F. 
Autriche 
Belgique 
Brésil 
Canada 
Chine 
Corée, Rép. de 
Corée, Rép. dém. p. de 
Danemark 

Égypte, Rép. arabe d’ 
Espagne 
France 
Hongrie 
Inde 
Irlande 
Italie 
Pays-Bas 
Pologne 
Roumanie 

Royaume-Uni 
Sri Lanka 
Suède 
Tchécoslovaquie 
Thaïlande 
Turquie 
URSS 
USA 

Aucun comité membre ne l’a désapprouvée. 
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