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Avant-propos
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nationales par le Conseil de I'ISO. Les Normes internationales sont approuvées confor-
mément aux procédures de I'1SO qui requiérent l'approbation de 75 %-au-moins,des
comités membres votants.

La Norme internationale 1SO 8792 a été élaborée par 'le comité technique 1SO/TC 105,
Cébles en acier.

L’attention des utilisateurs est attirée sursle/fait quectoutes'les Normes internationales
sont de temps en temps soumises a révision et que toute)référence faite @/une jautre
Norme internationale dans le présent document implique qu'il s'agit, sauf indication
contraire, de la derniére édition.
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NORME INTERNATIONALE

ISO 8792-1986 (F)

Elingues de cables — Critéres de sécurité et procédure

de controle d’utilisation

1 Objet et domaine d’application

La présente Norme internationale fixeles critéres/de sécurité et
spécifie la procédure de controle d’utilisation normale des élin-
gues de cables.

NOTES

1 Les caractéristiques et les essais des élingues sont spécifiés dans
I'1SO 7531.

2 L'utilisation des élingues de cables fait fréiquemment I'objet de
réglementations nationales qui font foi.

1) Actuellement au stade de projet.

2 Référence

IS0!7831)) £lingués de-cébles en acier pour usage courants —
Caractéristiques et spécifications. 1}

3 Mode d’élingage

Le tableau 1 donne un résumé des modes d'élingage couram-
ment utilisés et approuvés pour les élingues a un brin et & deux
brins.
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Tableau 1 — Modes d’élingage

Mode d’élingage

Types d’élingue

Elingue & un brin

simple

double

Elingue
a deux brins

Elingue sans fin

simple

double

Monobrin

Boucle coulissante

Boucle coulissante
avec un tour mort

En berceau

En berceau avec un tour
mort

Q00

LT

0
4

/A
WEY

1) Les schémas et désignations des élingues & deux brins sont valables pour les élingues a trois et quatre brins.




4 Utilisation des élingues de cables
4.1 Avant de soulever la charge

4.1.1 |l est nécessaire de s’assurer que la charge est compati-
ble avec la capacité de I'élingue. L'élingue ne doit pas pouvoir
endommager la charge et I'élingue elle-méme ne doit pas étre
endommagée. Si I'élingue doit étre attachée sur la charge, les

points utilisés a cet effet, c’est-a-dire oreilles et anneaux,
devront étre adaptés et adéquats pour lever la charge.

4.1.2 La masse de la charge a lever doit étre estimée (voir
annexe B). Si le poids brut n’est pas marqué, I'information peut
étre obtenue en consultant les notices, manuels, plans, etc. S'il
n’y a aucune information, la masse devra étre estimée par la
personne responsable du levage.

4.1.3 Une fois le mode d'élingage connu, une élingue appro-
priée doit étre choisie et la force maximale d’utilisation doit &tre
adaptée a la charge a lever.

Dans la mesure ol c’est possible, le diamétre réel des axes, cro-
chets ou autres composants utilisés dans les ceils sans cosse
doit étre supérieur a deux fois le diamétre du céble.

4.1.4 |l est nécessaire de s'assurer que l'élingue est [enbon
état. Les élingues endommagées ou qui ont été détériorées’de
telle sorte qu’elles ne sont plus considérées aptes_ a l'utilisation
doivent étre immédiatement retirées du “service™ “{voir
chapitre 5).

4.1.5 |l est nécessaire de dfassurer-quela:charge est.enéquili-
bre lorsqu’elle est soulevée. Les élingues doivent &tre attachées
aux points d'accrochage prévus. Si les points d'accrochage ne
sont pas marqués sur la charge, la position du centre de gravité
doit étre recherchée. Le type d’élingue et les modes d’'élingage
utilisés doivent étre tels que la charge ne puisse tomber ou glis-
ser. Le crochet support doit étre positionné directement
au-dessus du centre de gravité. Lorsque cela n’est pas possible,
un soin particulier doit étre pris lors du levage de la charge
(voir 4.3).

4.1.6 |l est nécessaire de s'assurer que la charge ne présente
pas d'éléments qui peuvent s'éparpiller. Si la charge est consti-
tuée de plusieurs éléments, par exemple une botte de tuyaux,
un mode d'élingage qui retiendra tous les éléments doit étre
choisi.

L'élingue ne doit pas étre attachée aux feuillards ou aux liens
d’emballage & moins qu’ils aient été concus a cet effet.

4.1.7 Les épissures a la main ne doivent pas étre utilisées si
I'élingue brin risque de tourner pendant I'opération de levage.
4.2 Positionnement de I’'élingue

Lors du positionnement de I'élingue, il est nécessaire de s'assu-
rer que

a) les brins d'élingue n'ont pas tendance a se vriller;

b} les terminaisons sont correctement positionnées sans
surcharge;
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c) l'angle entre brins n’est pas supérieur a celui pour lequel
I'élingue est congue et marquée;

d) I'élingue n'est pas positionnée sur des angles vifs qui
peuvent I'abimer ou réduire sa résistance réelle — lorsque
c’est nécessaire, un emballage doit &tre utilisg;

NOTES

1 Un angle est considéré comme angle vif si son rayon de
courbure est inférieur au diameétre du céable.

2 Siun cable est enroulé sur son propre diamétre, il peut per-
dre 50 % de sa force initiale.

e) et, lorsqu’on utilise une boucle coulissante, s’assurer
que

1} I'angle autorisé doit se faire naturellement; il ne doit
pas étre forcée,

2} T'ceil est muni d'une cosse ou d’une protection afin
de réduire, si possible, les détériorations du cable: ainsi
cela prolonge la vie de I'ceil et du cable;

f) une élingue avec boucle coulissante n’est pas utilisée
pour effectuer une rotation, retourner ou tirer une charge,
sauf si des précautions particuliéres sont prises pour assurer
que ni I'élingue ni la charge ne subiront de détérioration; de
telles précautions particuliéres peuvent entrainer une réduc-
tion de laicharge d’utilisation;

g) il yaun témoin pour prévenir le balancement ou la rota-
tion.de la charge.

4.3 Montée ou descente de la charge

Lors de la montée ou de la descente de la chagre, il est néces-
saire de s’assurer que

a) un code connu de signaux est utilisé afin que quicongue
puisse le comprendre totalement;

b) il n'y a rien qui empéche le mouvement libre de la
charge, par exemple boulons ou assemblage;

c) il n'y a pas d'obstacles tels que cébles, canalisations,
qui puissent étre touchés et qu'il y a une hauteur suffisante
pour la montée;

d} toutes les personnes concernées par I'opération peu-
vent se voir ou communiquer entre elles;

e) tout le personnel est éloigné de la charge;

NOTE — Si une personne doit étre prés de la charge, on devrait
apporter une attention particuliére au début du levage et on devrait
controler les mouvements de la charge.

f) la charge est en équilibre (voir annexe A);

g) la charge est levée ou descendue sans a-coups en évi-
tant toute secousse;

h) [I'élingue n’est pas bloquée sous la charge — si néces-
saire, placer un calage approprié, etc., en position telle que
la charge puisse étre déposée sans détérioration pour elle-
méme et sans bloquer ['élingue;

i} il n"y a pas de brins libres se balancant, méme lorsqu'’ils
sont raccrochés; ils pourraient constituer un danger et
devraient étre soumis & un contréle minutieux.
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4.4 Précautions
Les précautions suivantes doivent étre prises :

a) interdire a toute personne de se déplacer sous la
charge;

b} ne pas autoriser la charge a se déplacer au-dessus du
personnel sans soin particulier;

¢} ne pas laisser une charge suspendue sans surveillance;
d) ne pas laisser trainer d’élingue sur le sol;

e) ne pas exposer les élingues aux liguides, solides ou
vapeurs corrosifs lorsque cela n'est pas nécessaire;

f) lorsque I'élingue doit étre utilisée dans un environne-
ment ol la température est supérieure a 100 °C, demander
I'avis du fabricant de I'élingue.

5 Inspection, examen minutieux et critéres
de dépose

5.1 Généralités

En service, les élingues sont soumises & des conditions'qui,ont
une influence sur leurs caractéristiques d'utilisation. Il'est donc
nécessaire de s'assurer, dans la mesure ou cela est raisonnable-
ment réalisable, que les élingues présentent une sécurité suffi-
sante pour continuer a étre utilisées:

Les élingues doivent étre examinées avant chaque période
d’utilisation pour détecter les détériorations ou dommages
éventuel(le)s. Par la suite, elles devront étre vérifiées en service,
a intervalles appropriés, pour découvrir les défauts évidents
(voir 5.2).

De plus, des examens minutieux périodiques doivent étre faits
par une personne compétente.

Si une fois, il y a une raison pour douter des conditions de sécu-

rité de I’élingue, elle doit étre retirée du service et étre soumise a
un examen minutieux (voir 5.3).

5.2 Inspection (pour les détails, voir 5.4)
Une inspection est une vérification visuelle de I'élingue pour
identifier les détériorations pouvant affecter son bon fonction-
nement, telles que:
a) fils cassés;
b) déformation du céble {(écrasement, vrillage);
c) déformation des manchons, épissures ou accessoires;
d) usure excessive;

e) détérioration due a la chaleur;

f) corrosion.

5.3 Examen minutieux

Un examen minutieux est un examen visuel fait par une per-
sonne compétente et, si nécessaire, complété par un examen
fait avec d’autres moyens, par exemple essai non destructif,
afin de détecter les déteriorations qui peuvent affecter le bon
fonctionnement de I'élingue.

Un examen périodique doit étre effectué a intervalles n’excé-
dant pas six mois. lls doivent étre réduits lorsque cela est jugé
nécessaire au vu des conditions d’utilisation ou si c’est fixé par
des exigences.

Les enregistrements de tels essais doivent étre conservés con-
formément aux normes nationales et réglementations.

5.4 Evaluation de I'état de I'élingue et critéres
de dépose

5.4.1 Fils cassés

5.4.1.1 Généralités
Les fils cassés sont nuisibles pour les raisons suivantes:

a) /la'possibilité de'blesser'les mains de I'utilisateur;

b) | la pertedeé résistance du cable.

Les fils cassés proviennent généralement d'une détérioration
mécanique bien que la corrosion puisse étre un facteur signifi-
catif.

L’apparition de fils cassés régulierement distribués peut ne pas
avoir d'influence sur la résistance de I'élingue, mais cela pour-
rait indiquer des détériorations mécaniques ou dues & la corro-
sion. En général, la perte de résistance d’origine mécanique ou
corrosive sur le cable tout entier est plus importante que celle
due a la rupture de fils.

Pour éviter de blesser les main de I'utilisateur, les fils saillants
doivent étre coupés en effectuant des pliages alternés jusqu’a
rupture.

5.4.1.2 Cassures non localisées

Si le nombre total de fils cassés visibles sur une longueur quel-
conque égale a six fois le diamétre du cable, est supérieurab %
du nombre de fils dans le cable, I'élingue doit étre retirée du ser-
vice et soumise a examen minutieux par une personne compé-
tente.

5.4.1.3 Cassures localisées

S'il y a trois fils cassés ou plus en un méme endroit, 1'élingue
doit étre déposée.

5.4.2 Usure excessive

Sur la partie usée du cable, si le diamétre mesuré en un point
quelconque est inférieur 8 90 % du diametre nominal, I'élingue
doit étre déposée.



5.4.3 Corrosion

Il y a corrosion lorsque les élingues ont été stockées dans de
mauvaises conditions ou ont été utilisées dans des conditions
particuliérement corrosives, telles que déplacement de charge
dans les bains acide/alcali. L'effet est facilement identifiable par
la perte de flexibilité et la rugosité au toucher. Alors qu’une
mince peliicuie de rouilie n’aura probablement pas d’influence
sur la résistance du céble, elle peut indiquer une corrosion
interne dont |'effet est imprévisible.

Si on peut supposer qu’il y a corrosion interne ou corrosion
dans une épissure faite a la main, V'élingue doit étre retirée du
service et soumise & examen minutieux par une personne com-
pétente.

5.4.4 Déformation importante du céble

L'élingue doit étre déposée en cas de déformation due a la for-
mation de coques, a |'écartement, a la destruction de I'dme ou
au nouage. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y
avoir une déformation permanente sans que cela ait une
influence sur la résistance de I'élingue, par exemple aplatisse-
ment du cable lorsqu'il est enroulé autour d’un petit diametre
sous une forte charge.

Dans les cas ol il est difficile de distinguer entre une déforma-
tion nuisible et une déformation acceptable, I'élingue,doit étre
retirée du service et soumise a examen minutieux par une per-
sonne compétente.

5.4.5 Détérioration due a la chaleur

La décoioration des fils olid'autres signes:|évidents de sur:
chauffe, tels que perte de lubrification ou piquage des fils.cau;
sés par des arcs électriques, etc., peuvent étre nuisibles.

La résistance d’une élingue qui a été exposée trop longtemps a
des températures excessives peut étre nettement inférieure a sa
résistance nominale.
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Dans ce cas, |'élingue doit étre retirée du service et soumise a
examen minutieux par une personne compétente.

5.4.6 Détérioration des manchons, épissures ou
accessoires

Une attention particuliére doit étre apportée & (aux)

a) l'ouverture, la déformation ou les craquelures des
crochets;

b) la déformation et I'usure des maillons ou le resserre-
ment des cosses;

c) fissures des manchons;

d) I'écrasement ou l'abrasion significatifs des manchons
ou des épissures faites a la main;

e) l'arrachage des épissures ou des manchons;

f) la concentration des fils cassés prés des manchons ou
des épissures, ou dans I'épissure;

g) Vleffet de la contrainte d'écartélement au point de rac-
cardement de |’ceil due & I'utilisation d’un axe de trop grand
diamétre ou'a’certains types de cosse;

h). « fils cassés 3 la surface extérieure de I'ceil, par exemple
lorsqu’un ceil sans cosse est utilisé avec un axe de trop fai-
ble diametre;

i) I'effet de friction sur la surface portante de I'ceil sans
cosse.

Les conditions décrites en a) et b) peuvent signifier une sur-
charge et serviront de justification pour retirer I'élingue du
service.
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Annexe A

Stabilité de la charge

(Cette annexe fait partie intégrante de la norme.)

A.1 Généralités

Avant de soulever la charge avec des élingues, il est important
de s'assurer que la charge est bien stabilisée quand elle est
décollée du sol. Il est dangereux d’avoir une charge qui puisse
basculer ou se balancer de facon incontrélée ou qui puisse se
renverser.

Une charge ne basculera pas si, avant le levage, la ou les élin-
gues sont positionnées de facon que la charge soit suspendue
avec le centre de gravité aligné sur le siége du crochet (voir
figure 1). {Le centre de gravité est le point autour duquel les
parties d'un corps, lorsqu’elles sont laissées libres, sont en
équilibre.)

A.2 Effet de déséquilibre

Si une charge est en déséquilibre lorsqu’elie-est levée, elle'bas-
culera ou se balancera vers la position d’équilibre jusqu’a ce que
le centre de gravité soit dans I’alignement du point d'attache.

Ce mouvement peut donner naissance a une situation péril-
leuse, telle que

a) la charge en se déplacant peut toucher des personnes
ou des obstacles;

b) les brins de I'élingue peuvent étre en surcharge;

c) la charge peut se déplacer par rapport a I'élingue;

d) dans des cas extrémes, la charge peut culbuter ou
échapper a 'élingue entrainant des dommages.

Lorsqu’il y a des incertitudes & propos de I'équilibrage de la
charge, il peut étre nécessaire de faire des essais de levage
avant de trouver la position d'équilibre. La charge doit étre suf-
fisamment soulevée pour déterminer le degré et la direction du
balancement et du basculement & déterminer. La tendance au
basculement et au balancement doit étre corrigée en agissant
lentement sur les points d’élingage et sur le crochet support, en
faisant a chaque fois un essai jusqu’a ce que la position d’équili-
bre soit obtenue (voir figure 2).

A.3 Effet d’'un centre de gravité haut

La\tendance au basculement/et au balancement doit étre corri-
gée en modifiant peu a peu la position des points d’accrochage
et ¥emplacement|du crochet jusqu’a obtenir I'équilibrage de la
charge. Pour chaque nouvelle position un essai de levage doit
étre fait (voir figure 3).

Lorsque le'‘centre de gravité‘dela charge est dans I'alignement
dedl‘attache'del’élingue, la stabilité sera plus grande si l'angle o
entre I'horizontale et le brin de I'élingue est supérieur a 'angle §
entre I'horizontale et I'axe passant par le centre de gravité et
I'un des points d'accrochage (voir figure 4).
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Figure 1 — Centre de gravité Figure 2 — Exemple montrant les effets dus au non-alignement

et point d'attache sur la méme
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Figure 3 — Exemple d’'une charge stable

du centre de gravité et du point d'attache
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Figure 4 — Exemple d’un centre de gravité
d’une charge situé plus haut que les points
d’accrochage
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