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Plastiques - Détermination de la résistance au choc Izod 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Plastics - Determination of Izod impact strength 

TECHNICAL CORRIGENDUM 7 

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 180:1993 a été élaboré par le comité technique lSO/rC 61, Plastiques, 
sous-comité SC 2, Propriétés mécaniques. 
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Paragraphe 5.1.6 

Sur la troisième ligne du troisième alinéa, remplacer.«f 0,05 mm» par «+ 0,5 mm». 

CDU 678.077:620.178.746.24 Réf. noIS0 180:1993/Cor.1:1995(F) 

Descripteurs: plastique, plastique rigide, essai, essai de rbsiiience Izod, matériel d’essai, spécimen d’essai. 
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