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English version 

 

Add the following footnote: 

"1) Products CE marked according to this European Standard emitting formaldehyde above class E1 might be prohibited 
in some Member States." 

to the title of 5.2 to read: 

"5.2 Release of formaldehyde1 

The formaldehyde release of wood flooring products shall be determined according to annex B. 

The declared values are expressed in term of classes. 

Solid wood as such, without chemical treatment, without adhesive, without coating or finishing, has no 
formaldehyde release of significance. 

                                                      

1 Products CE marked according to this European Standard emitting formaldehyde above class E1 might be prohibited in 
some Member States." 
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French version 

 

Ajouter la note de bas de page suivante : 

« 1) Les produits marqués CE conformément à la présente Norme Européenne dégageant du formaldéhyde 
au-dessus de la classe E1 peuvent être interdits dans certains Pays Membres » 

au titre du 5.2 et lire  

« 5.2 Dégagement de formaldéhyde1)  

Le dégagement de formaldéhyde des produits de revêtements de sol en bois doit être déterminé selon 
l’Annexe B. 

Les valeurs déclarées sont exprimées sous forme de classes. 

Le bois massif en tant que tel, ne faisant l’objet d’aucun traitement et exempt de tout adhésif, revêtement ou 
finition de surface, n’émet pas de formaldéhyde de manière significative. 

                                                      

1) Les produits marqués CE conformément à la présente Norme Européenne dégageant du formaldéhyde au-dessus de 
la classe E1 peuvent être interdits dans certains Pays Membres 
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Deutsche Fassung 

 

Ergänze eine Fußnote im Titel zu 5.2 

„1) Produkte, die mehr Formaldehyd als nach Klasse E 1 abgeben und die mit dem CE-Kennzeichen entsprechend 
dieser Norm gekennzeichnet sind, können in einigen Mitgliedsstaaten verboten sein.“ 

wie folgt: 

5.2 Formaldehydabgabe1) 

Die Formaldehydabgabe von Holzfußböden ist nach Anhang B zu bestimmen. 

Die deklarierten Werte werden als Klasse angegeben. 

Unbehandeltes Massivholz ohne Klebstoffe, ohne Beschichtung oder Oberflächenbehandlung weist keine 
nennenswerte Formaldehydabgabe auf. 

 

 

                                                      

1) Produkte, die mehr Formaldehyd als nach Klasse E 1 abgeben und die mit dem CE-Kennzeichen entsprechend 
dieser Norm gekennzeichnet sind, können in einigen Mitgliedsstaaten verboten sein. 
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