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Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes - Part 3: 
Specifications for individual materials - Sheet 2: Requirements for presspaper, 
types P. 2. 1, P. 4. 1, P. 4. 2, P. 4. 3, P. 6. 1 and p. 7. 1 (IEC 60641-3-2:1992)

Spezifikation für Preßspan und Preßpapier für elektrische Zwecke -- Teil 3: 
Bestimmungen für einzelne Werkstoffe -- Blatt 2: Anforderungen für Rollenpreßspan, 
Typen P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3., P.6.1. und P.7.1

Spécifications pour le carton comprimé et le papier comprimé à usages électriques -- 
Partie 3: Prescriptions pour matériaux particuliers -- Feuille 2: Spécification pour papier 
comprimé, types P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 and P.7.1

Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes -- Part 3: 
Specifications for individual materials -- Sheet 2: Requirements for presspaper, types 
P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 and P.7.1

29.035.10 Papirni in kartonski izolacijski 
materiali

Paper and board insulating 
materials
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