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Pâtes — Estimation des impuretés et bûchettes —
Partie 2:
Examen des pâtes en feuilles

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Pulp — Estimation of dirt and shives —

Part 2: Inspection of mill sheeted pulp

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Le Rectificatif technique 1 à la Norme internationale ISO 5350-2:1998 a été élaboré par le comité technique
ISO/TC 6, Papiers, cartons et pâtes, sous-comité SC 5, Méthodes d'essai et spécifications de qualité des pâtes.
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Insérer le texte suivant après le troisième alinéa de l'avant-propos.

Dans le texte de la présente norme, la mention «… la présente Norme européenne» signifie «… la présente Norme
internationale».
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