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Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Preskus varilnega
postopka - 2. del: Obločno varjenje aluminija in njegovih zlitin (ISO 15614-
2:2005/Cor 2:2009)

Anforderung und Qualifizierung von Schweißverfahren für metallische Werkstoffe - 
Schweißverfahrensprüfung - Teil 2: Lichtbogenschweißen von Aluminium und seinen 
Legierungen (ISO 15614-2:2005/Cor 2:2009)

Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage pour les matériaux 
métalliques - Epreuve de qualification d'un mode opératoire de soudage - Partie 2: 
Soudage à l'arc de l'aluminium et de ses alliages (ISO 15614-2:2005/Cor 2:2009)

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding 
procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys (ISO 15614-2:2005/Cor 
2:2009)

77.120.10 Aluminij in aluminijeve zlitine Aluminium and aluminium 
alloys

25.160.10 Varilni postopki in varjenje Welding processes
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Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -
Welding procedure test - Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys

(ISO 15614-2:2005/Cor 2:2009)

Descriptif et qualification d'un mode
opératoire de soudage pour les matériaux
métalliques - Epreuve de qualification d'un

mode opératoire de soudage - Partie 2:
Soudage à l'arc de l'aluminium et de ses
alliages (ISO 15614-2:2005/Cor 2:2009)

Anforderung und Qualifizierung von
Schweißverfahren für metallische

Werkstoffe - Schweißverfahrensprüfung -
Teil 2: Lichtbogenschweißen von

Aluminium und seinen Legierungen (ISO
15614-2:2005/Cor 2:2009)

This corrigendum becomes effective on 29 April 2009 for incorporation in the official French version
of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 29 avril 2009 pour incorporation dans la version française officielle
de la EN.

Die Berichtigung tritt am 29.April 2009 zur Einarbeitung in die offizielle Französische  Fassung der
EN in Kraft.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
C O M I T É  E U R O P É E N  D E  N O R M A LI S A T I O N
EUR OP ÄIS C HES  KOM ITEE FÜR  NOR M UNG

Management Centre:  Avenue Marnix 17,  B-1000 Brussels

© 2009 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux
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von CEN vorbehalten.
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Notice d'entérinement 

Le texte de l'ISO 15614-2:2005/Cor.2:2009 a été approuvé par le CEN comme Corrigendum européen sans 
aucune modification. 
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Descriptif et qualification d'un mode opératoire de soudage 
pour les matériaux métalliques — Épreuve de qualification d'un 
mode opératoire de soudage — 
Partie 2: 
Soudage à l'arc de l'aluminium et de ses alliages 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 2 

Specification and qualification of welding procedures for metallic materials — Welding procedure test — 

Part 2: Arc welding of aluminium and its alloys 

TECHNICAL CORRIGENDUM 2 

Le Rectificatif technique 2 à l'ISO 15614-2:2005 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 44, Soudage et 
techniques connexes, sous-comité SC 10, Unification des prescriptions dans la technique du soudage des 
métaux. 

                               

Page 18, Tableau 5 

Dans la colonne intitulée «Domaine de validité», remplacer «3 t à 2 t» par «3 à 2 t». 

SIST EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)
SIST EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/fe34e47f-be37-4972-ae66-
06c2ef0fcba9/sist-en-iso-15614-2-2005-ac-2009


	üˆY”ª!OµQ−ˆG¤|˙�Áþł©ø�Mqž�ÓiÖ
œ„îõ"¯s�£|÷Ç>�¥¶\°Ô£Ò•[…8��Ä‚/¥�\MümÃù·Þ9Ö¿ú÷}�hDáïﬁ8"�† N¡ðZ‰Ïaâ�b…ð¨F†êOña‡�˚Q$£WLiy@3_½X*‚¤˙i}�ÛFäÚ`€ÝZ

