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Avant-propos 

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de 
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée 
aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du 
comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non 
gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec 
la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique. 

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI, 
Partie 2. 

La tâche principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes 
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur 
publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités membres 
votants. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne 
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

L'Amendement 1 à l'ISO 630:1995 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 17, Acier, sous-comité SC 3, 
Aciers de construction. 
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Introduction 

Il est apparu, lors de l'examen quinquennal, qu'il convenait de supprimer du domaine d'application de la 
présente Norme internationale l'application aux «larges bandes», qui relèvent de l'ISO/TC 17/SC 12; 
l'ISO/TC 17/SC 3 a donc décidé d'élaborer un amendement afin de corriger la présente Norme internationale 
en conséquence. De plus, des corrections ont été apportées aux références. 
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Aciers de construction métallique — Tôles, larges-plats, barres, 
poutrelles et profilés 

AMENDEMENT 1 

Page 1, Article 1 

Remplacer le 2e alinéa par le texte suivant: 

«Elle est applicable aux tôles en acier laminées à chaud sur trains réversibles, d'épaisseur supérieure ou 
égale à 3 mm, aux larges-plats, barres, poutrelles et profilés, généralement utilisés à l'état de livraison et 
entrant en principe dans les constructions métalliques boulonnées, rivées ou soudées1).» 

Pages 1 et 2, Article 2 

Remplacer ISO 377-1:1989 par 

«ISO 377:1997, Acier et produits en acier — Position et préparation des échantillons et éprouvettes pour 
essais mécaniques» 

Remplacer ISO 377-2:1989 par 

«ISO 14284:1996, Fontes et aciers — Prélèvement et préparation des échantillons pour la détermination de la 
composition chimique» 

Remplacer ISO 3573:1986 par 

«ISO 3573:1999, Tôles en acier au carbone laminées à chaud de qualité commerciale et pour emboutissage» 

Remplacer ISO 3574:1986 par 

«ISO 3574:1999, Tôles en acier au carbone laminées à froid de qualité commerciale et pour emboutissage» 

Remplacer ISO 6892:1984 par 

«ISO 6892:1998, Matériaux métalliques — Essai de traction à température ambiante» 

Page 2, Article 3 

Supprimer du texte la partie suivante: «large bande», «feuillard». 

Page 5, paragraphe 6.3 

Remplacer les références entre parenthèses par «(voir l'ISO 377 et l'ISO 14284)». 

Page 5, paragraphe 6.3.1 

Supprimer du titre «larges bandes». 

Page 6, paragraphe 6.4.3.1 

Dans le dernier alinéa, remplacer «ISO 377-2» par «ISO 14284». 
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