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21 Rigidité diélectrique

Dans la première ligne, au lieu de

Publication 243 de la CEI

lire:

CEI 243-1 (1988).

21.1 Appareil d’essai

Dans la première ligne, au lieu de

l’article 5 de la Publication 243 de la CEI

lire:

l’article 7 de la CEI 243-1 (1988).

Dans la deuxième ligne, au lieu de

paragraphes 6.1.1 ou 6.1.3

lire:

4.1.1.1 ou du 4.1.2.
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21.3 Mode opératoire

Dans la première ligne, au lieu de

paragraphe 7.1 de la Publication 243 de la
CEI

lire:

9.1 de la CEI 243-1.
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21 Electric strength

In the first line, instead of

IEC Publication 243

read:

IEC 243-1 (1988).

21.1 Test apparatus

In the first line, instead of

Clause 5 of IEC Publication 243

read:

Clause 7 of IEC 243-1 (1988).

In the second line, instead of

Sub-clauses 6.1.1 or 6.1.3

read:

4.1.1.1 or 4.1.2.
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21.3 Procedure

In the first line, instead of

Sub-clause 7.1 of IEC Publication 243

read:

9.1 of IEC 243-1.

Publication 554-2 de la CEI
(Première édition - 1977)

Spécification pour papiers cellulosiques
à usages électriques

Partie 2: Méthodes d’essai

IEC Publication 554-2
(First edition - 1977)

Specification for cellulosic papers
for electrical purposes

Part 2: Methods of test
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