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Exigences de performance et d'évaluation pour la conception 
des normes relatives au béton structurel 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Performance and assessment requirements for design standards on structural concrete 

TECHNICAL CORRIGENDUM 1 

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 19338:2003 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 71, Béton, béton 
armé et béton précontraint, sous-comité SC 4, Prescriptions de performance pour le béton structurel. 

                               

Page 11, A.2.1, premier alinéa: 

Remplacer «ACI 318-02» par «ACI 318-05» et «443» par «432». 

 

Page 12: 

Ajouter A.2.4, comme suit: 

A.2.4 Normes australiennes 

AS 3600:2001, Australian Standard — Concrete Structures, 2001, 176 pp. 
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