
 S L O V E N S K I   SIST 1038-1:2008/AC103 
 S T A N D A R D    

maj 2022 
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Bituminous mixtures – Material specifications – Part 1: Asphalt concrete – 
Requirements – Rules for implementation of SIST EN 13108-1 – Corrigendum AC103 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta popravek je pripravil in potrdil tehnični odbor SIST/TC CES Ceste dne 7. februarja 2022. 
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