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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de I'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée
aux comités techniques de I''SO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comité technique créé a cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec
la Commission électrotechnique internationale (CEl) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux régles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 2.

La tache principale des comités techniques est d'élaborer les Normes internationales. Les projets de Normes
internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour vote. Leur
publication comme Normes internationales requiert I'approbation de 75 % au moins des comités membres
votants.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

L'ISO 14584 a été élaborée par le comité technique 1SO/TC 2,” Eléments de fixation, sous-comité SC 10,
Normes de produits pour éléments/defixation.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition (ISO 14584:2001), dont elle constitue une
révision mineure.
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NORME INTERNATIONALE ISO 14584:2011(F)

Vis a métaux a téte fraisée bombée a six lobes internes

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les caractéristiques des vis a métaux a téte fraisée bombée a six
lobes internes, de diamétre de filetage M2 a M10 inclus et de grade A.

Si, dans des cas particuliers, des spécifications autres que celles figurant dans la présente Norme

internationale sont requises, elles peuvent étre choisies dans les Normes internationales existantes, par
exemple I''SO 261, I''SO 888, I'SO 898-1, I'ISO 965-2, I''SO 3506-1 et I''SO 4759-1.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent document. Pour les
références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la derniére édition du
document de référence s'applique (yrcomprisiles eventuelsiamendements):

ISO 225, Eléments de fixation — Vis, goujons et.écrous +Symhales et description des dimensions

ISO 261, Filetages métriques ISO pour usages généraux — Vue d'ensemble

ISO 898-1, Caractéristiques'mécaniquies des éléments'de"fixation ‘en“acier au-carbone et en acier allié —
Partie 1: Vis, goujons et tiges filetés de'classes de qualités'spécifiées — Filetage a pas gros et filetages a pas

fin

ISO 965-2, Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 2: Dimensions limites pour
filetages intérieurs et extérieurs d'usages généraux — Qualité moyenne

ISO 3269, Eléments de fixation — Contréle de réception

ISO 3506-1, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable résistant a la
corrosion — Partie 1: Vis et goujons

ISO 4042, Eléments de fixation — Revétements électrolytiques

ISO 4759-1, Tolérances des éléments de fixation — Partie 1: Vis, goujons et écrous — Grades A, Bet C
ISO 6157-1, Eléments de fixation — Défauts de surface — Partie 1: Vis et goujons d'usage général

ISO 7721, Vis a téte fraisée — Configuration de la téte et vérification par calibre

ISO 8839, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation — Vis, goujons et écrous en métaux non
ferreux

ISO 8992, Eléments de fixation — Exigences générales pour vis, goujons et écrous

ISO 10664, Empreintes a six lobes internes pour vis

ISO 10683, Eléments de fixation — Revétements non électrolytiques de lamelles de zinc
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3 Dimensions

Voir Figure 1 et Tableau 1.

Les symboles et la description des dimensions sont spécifiés dans I'|SO 225.
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NOTE Le diamétre de tige, ds, est sensiblement égal au diamétre sur flanc de filet ou égal au diamétre extérieur de
filetage.
@  Brut de roulage.
b Bord arrondi ou plat.
Figure 1
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Tableau 1 — Dimensions

ISO 14584:2011(F)

Dimensions en millimétres

Filetage, d M2 M2,5 M3 | (M3,52| M4 M5 M6 M8 M10
Pb 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,25 1,5
a max.| 0,8 0,9 1 1,2 1,4 1,6 2 2,5 3
min. 25 25 25 38 38 38 38 38 38
théorique max.| 4,4 55 6,3 8,2 9,4 10,4 12,6 17,3 20,0
di© el nom.=max.| 3,8 4,7 55 7,30 8,40 9,30 11,30 | 15,80 | 18,30
min. 3,5 4,4 52 6,94 8,04 8,94 10,87 | 15,37 | 17,78
f = 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,2 1,4 2 23
k° nom.=max.| 1,2 1,5 1,65 2,35 27 2,7 3,3 4,65 5
r max.| 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,3 1,5 2,0 2,5
rf = 4 5 6 8,5 9,5 9,5 12 16,5 19,5
X max.| 1,0 1,1 1,25 1,5 1,75 2,0 25 3,2 3,8
Empreinte n° 6 8 10 15 20 25 30 45 50
Empreinte A ref.| 1,75 2,4 2,8 3,35 3,95 4,5 5,6 7,95 8,95
a six lobes internes¢ max.| 077 | 1,04 | 115 | 153 | 180 | 203 | 242 | 331 | 381
! min.| 0,63 0,91 0,88 1,27 1,42 1,65 2,02 2,92 3,42
° Masses approximatives des vis en acier au carbone, en kilogrammes pour
) 11000 piéces (p=17,85kg/dm3)
nom.& min. mag. (a titre'indicatif uniquement)
3 2,8 3,2 05119 [0 0,292
4 3,76 4,24 0,138 | 0,242 | 0,351
5 4,76 5,24 0,156 | 0,272.40;395 ' 0,669 0,99
6 5,76 6,24 0,175 | 0,302, .0,439 [ 0,729 1,07 1,49
8 7,71 8,29 0,212 | 0,362 | 0,527 | 0,849 1,23 1,73 2,79
10 9,71 10,29 0,249 | 0,422 | 0,615 | 0,969 1,39 1,97 3,14 6,89
12 11,65 12,35 0,287 | 0,482 | 0,703 1,09 1,54 2,21 3,49 7,53 11,4
(14) 13,65 14,35 0,325 | 0,543 | 0,791 1,21 1,70 2,45 3,84 8,17 12,5
16 15,65 16,35 0,362 | 0,603 | 0,879 1,33 1,85 2,69 4,19 8,81 13,5
20 19,58 20,42 0,436 | 0,723 1,06 1,57 2,17 3,17 4,89 10,1 15,5
25 24,58 25,42 0,874 1,28 1,87 2,56 3,77 577 11,7 18,0
30 29,58 30,42 1,50 2,17 2,95 4,37 6,64 13,3 20,6
35 34,5 85 | | 2,47 3,34 4,97 7,52 14,9 231
40 39,5 40,5 3,73 5,57 8,39 16,5 25,6
45 44,5 45,5 6,16 9,27 18,1 28,1
50 49,5 so5 | | | | | | 676 | 101 | 197 | 30,7
(55) 54,4 55,6 11,0 21,3 33,2
60 59,4 60,6 11,9 22,9 35,7
NOTE Les longueurs courantes se situent entre les lignes en escalier en traits continus forts.

® QO O T

téte [b=1— (k + a)).

P est le pas du filetage.

Il convient, si possible, d'éviter les dimensions entre parenthéses.

La vérification par calibre des dimensions de la téte est spécifiée dans I'!|SO 7721.
Pour la réception des empreintes a six lobes internes et pour la jauge, voir I''SO 10664.
Les vis dont les longueurs nominales sont situées au-dessus de la ligne en escalier en traits interrompus sont filetées jusque sous
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4 Spécifications et Normes internationales de référence

Voir Tableau 2.

Tableau 2 — Spécifications et Normes internationales de référence

Finition — Revétement

Les-exigences
relativesaux
revétements

électrolytiques sont
spécifiees. dans
I'SO 4042.

LLes exigences
relatives aux
revétements non
électrolytiques de
zinc lamellaire sont
spécifiées dans
I''SO 10683.

Matériau Acier Acier inoxydable Métaux non ferreux
SPec':lflcatlons Norme internationale 1ISO 8992
générales
Classe de tolérance 69
Filetage
Norme internationale ISO 261, ISO 965-2
. A2-70
Caractéristiques Classe de qualité 4.8 A3-70 Comme convenu
mécaniques
Norme internationale ISO 898-1 ISO 3506-1 1ISO 8839
Grade A
Tolérances
Norme internationale ISO 4759-1
!Emprelnte asix lobes Norme internationale ISO 10664
internes
Sans finition Sans finition Sans finition
particuliere particuliére particuliere

Les exigences
relatives aux
revétements

électrolytiques sont
spécifiées dans
I'ISO 4042.

Des exigences complémentaires ou d'autres finitions ou revétements
doivent faire I'objet d'un accord entre le client et le fournisseur.

Intégrité de surface

Les limites des
défauts de surface
sont spécifiées dans
I''SO 6157-1.

Réception

Le contrdle de réception est spécifié dans I''SO 3269.

5 Désignation

EXEMPLE

/=20 mm et de classe de qualité 4.8, est désignée comme suit:

Vis a métaux a téte fraisée bombée a six lobes internes ISO 14584 - M5 x 20 - 4.8

Une vis a métaux a téte fraisée bombée a six lobes internes, de filetage M5, de longueur nominale
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