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Polyester fibre woven tapes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 
1: Tapes woven on conventional or Shuttleless looms (IEC 61068-3-1:1995)

Gewebte Bänder aus Polyesterfilamenten -- Teil 3: Bestimmungen für einzelne 
Materialien -- Blatt 1: Auf herkömmlichen oder schützenlosen Webmaschinen gewebte 
Bänder

Rubans tissés en fibres de polyester -- Partie 3: Spécifications pour matériaux 
particuliers -- Feuille 1: Rubans tissés sur des métiers conventionnels ou sans navette

Polyester fibre woven tapes -- Part 3: Specifications for individual materials -- Sheet 1: 
Tapes woven on conventional or shuttleless looms

29.035.20 Plastični in gumeni izolacijski
materiali

Plastics and rubber insulating 
materials

ICS:

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 61068-3-1:1995
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NORME	 CEI
INTERNATIONALE	 IEC

INTERNATIONAL	 61068-3-1
STAN DARD	 Première édition

First edition
1995-02

Rubans tissés en fibres de polyester

Partie 3:
Spécifications pour matériaux particuliers
Feuille 1: Rubans tissés sur des métiers
conventionnels ou sans navette

Polyester fibre woven tapes

Part 3:
Specifications for individual materials
Sheet 1: Tapes woven on conventional or
shuttleless looms
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Publication 61068-3-1 de la CEI
(Deuxième édition - 1995)

Rubans tissés en fibre de polyester -
Partie 3: Spécifications pour matériaux

particuliers - Feuille 1: Rubans tissés sur des
métiers conventionnels ou sans navette

IEC Publication 61068-3-1
(Second edition - 1995)

Polyester fibre woven tapes -
Part 3: Specifications for individual materials -

Sheet 1: Tapes woven on conventional
or shuttleless looms

CORRIGENDUM 1

Page 8

Tableau 1

Dans la rangée Nombre de fils de chaîne (fils/cm)
et dans la rangée Nombre de fils de trame (fils/cm),
SOUS Type 1, Type 2 et Type 3, ajouter le signe _>
devant chacun des chiffres (soit dix-huit fois).

Page 9

Table 1
ln the row for Warp ends (ends/cm) and in the row
for Picks (ends/cm), under Type 1, Type 2 and Type 3,
add the sign >_ to each of the figures (that is
eighteen times).

Janvier 1998	 January 1998
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