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Foreword 

This document (prEN 13756:2014) has been prepared 
by Technical Committee CEN/TC 175 “Round and 
sawn timber”, the secretariat of which is held by 
AFNOR. 

This document is currently submitted to the CEN 
Enquiry. 

This document will supersede EN 13756:2002. 

Avant-propos 

Le présent document (prEN 13756:2014) a été élaboré 
par le Comité Technique CEN/TC 175 « Bois ronds et 
bois sciés », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Ce document est actuellement soumis à l’Enquête 
CEN. 

Le présent document est destiné à remplacer 
l’EN 13756:2002. 

Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 13756:2014) wurde vom 
Technischen Komitee CEN/TC 175 “Rund- und 
Schnittholz” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR 
gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage 
vorgelegt. 

Dieses Dokumennt wird EN 13756:2002 ersetzen. 

1 Scope 

This European Standard defines terms and their 
definitions relating to wood flooring. 

1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne contient des 
termes et leurs définitions concernant les parquets 
et planchers en bois. 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm definiert Begriffe hinsichtlich Holz-
fußböden. 

2 Terms and definitions 2 Termes et définitions 2 Begriffe 

For the purposes of this European Standard the 
following terms and definitions apply. 

Pour les besoins du présent document, les termes et 
définitions suivants s’appliquent. 

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm gelten 
die folgenden Begriffe. 
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REF. 

RÉF. 

Nr. 

 TERM 

TERME 

BENENNUNG 

ENGLISH DEFINITION 

DÉFINITION ANGLAISE 

ENGLISCHE DEFINITION 

FRENCH DEFINITION 

DÉFINITION FRANÇAISE 

FRANZÖSISCHE DEFINITION 

GERMAN DEFINITION 

DÉFINITION ALLEMANDE 

DEUTSCHE DEFINITION 

1   General terms Termes généraux Allgemeine Begriffe 

1.1 E 

F 

D 

floor 

plancher 

Boden 

horizontal structure within a 
building comprising the primary 
structure and/or the sub-floor and 
the flooring 

structure horizontale à l’intérieur 
d’un bâtiment comprenant la 
structure primaire et/ou le sol 
sous-jacent et le sol 

horizontales Bauteil innerhalb 
eines Gebäudes bestehend aus 
der Primärkonstruktion und/oder 
dem Unterboden und dem Fuß-
boden 

1.2 E 

F 

D 

wood flooring 

plancher en bois 

Holzfußboden 

assembly of wood elements, pre-
assembled boards or parquet 
panels which constitutes the 
wearing surface of the floor. 

assemblage d’éléments en bois, 
de lames pré-assemblées ou de 
dalles à parquet qui constitue la 
surface d’usure du sol 

zusammengesetzte Konstruktion 
aus Holzelementen, 
vorgefertigten Brettern oder 
Parketttafeln, die  die 
Verschleißschicht des Bodens 
bildet 

1.3 E 

F 

D 

sub-floor/false floor 

sol sous-jacent 

Unterboden/ Blindboden 

non-continuous/continuous 
support system between the 
wood flooring and the primary 
structure 

système support discontinu/ 
continu entre le plancher en bois 
et la structure primaire 

tragender Zwischenbauteil zwi-
schen einem Holzfußboden und 
der Primärkonstruktion 

1.4 E 

F 

D 

parquet 

parquet 

Parkett 

wood flooring with a single  top 
layer thickness of minimum 2,5 
mm of solid wood prior to 
installation (conventional 
definition)  

plancher en bois avec une seule 
couche supérieure en bois massif 
d’une épaisseur de 2,5 mm au 
minimum avant pose (définition 
conventionnelle)  

Holzfußboden mit einer Nutz-
schicht von mindestens 2,5 mm 
vor Verlegung (konventionelle 
Definition) 
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REF. 

RÉF. 

Nr. 

 TERM 

TERME 

BENENNUNG 

ENGLISH DEFINITION 

DÉFINITION ANGLAISE 

ENGLISCHE DEFINITION 

FRENCH DEFINITION 

DÉFINITION FRANÇAISE 

FRANZÖSISCHE DEFINITION 

GERMAN DEFINITION 

DÉFINITION ALLEMANDE 

DEUTSCHE DEFINITION 

1.5 E 

F 

D 

wood veneer floor covering 

revêtement de sol avec 
placage bois 

Holzfurnierfußbodenbelag 

rigid floor covering consisting of 
an assembly of elements with a 
core made from a wood based 
panel with a top layer of wood 
veneer 

revêtement de sol rigide 
consistant en un assemblage 
d’éléments dont l’âme est 
constituée d’un panneau à base 
de bois avec une couche 
supérieure de placage en bois 

starrer Bodenbelag aus 
Elementen mit einem 
Holzwerkstoffkern und einer 
Furnierdecklage 
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REF. 

RÉF. 

Nr. 

 TERM 

TERME 

BENENNUNG 

ENGLISH DEFINITION 

DÉFINITION ANGLAISE 

ENGLISCHE DEFINITION 

FRENCH DEFINITION 

DÉFINITION FRANÇAISE 

FRANZÖSISCHE DEFINITION 

GERMAN DEFINITION 

DÉFINITION ALLEMANDE 

DEUTSCHE DEFINITION 

2   Products Produits Produkte 

2.1 E 

F 

D 

element 

élément 

Element 

smallest individual piece or the 
smallest piece as delivered prior 
to installation 

plus petite pièce individuelle ou 
plus petite pièce telle que livrée 
avant pose 

das kleinste einzelne Stück oder 
das kleinste Stück, wie es vor 
Verlegung geliefert wird 

2.2 E 

F 

D 

flooring board 

lame à plancher 

Fußbodendiele/ 
Fußbodenbrett 

long solid (single-layer) wood 
element with parallel sides, 
prepared to a regular thickness 
and constant profile(s) with or 
without profiled edges and/or 
ends, capable of being 
assembled with other analogous 
elements 

élément en bois massif (d’une 
seule pièce), long, avec des côtés 
parallèles, préparé avec une 
épaisseur régulière et un (des) 
profil(s) constant(s), avec ou sans 
rives et/ou bouts profilés, pouvant 
être assemblé avec d’autres 
éléments analogues 

langes Massivholzelement mit 
parallelen Seiten, einheitlicher 
Dicke und konstantem Profil, mit 
oder ohne profilierte 
Schmalseiten und Enden, zum 
Zusammenfügen mit 
entsprechenden Elementen 

2.3 E 

F 

D 

pre-assembled flooring 
board 
lame à plancher pré-
assemblée 
Fußbodendiele starbverleimt 

flooring board made up from 
individual elements by edge 
glueing and/or end jointing 

lame à plancher composée 
d’éléments individuels collés en 
rive et/ou assemblés en bout 

Fußbodenplatte bestehend aus 
schmalseitig aneinander ge-
leimten und/oder stirnseitig ver-
bundenen, einzelnen Elementen 

2.4 E 

F 

D 

multi-layer parquet element 

élément de parquet 
contrecollé 

Mehrschichtparkett 

element of laminated construction 
consisting of a top layer of solid 
wood and additional layer(s) of 
wood, or wood-based materials, 
glued together 

élément de construction multi-
couche consistant en une couche 
supérieure en bois massif et une 
(des) couche(s) supplémentaire(s) 
en bois ou en matériaux à base 
de bois, collées ensemble 

mehrschichtige Parkettplatte aus 
einer Massivholz-Nutzschicht und 
weiteren Schicht(en) aus Holz 
oder Holzwerkstoffen 
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2.5 E 

F 

D 

parquet strip 

lame à parquet 

Parkettstab/ 
Parkettriemen 

narrow and generally short 
flooring element 

élément de plancher étroit et 
généralement court 

ein schmales und im Allgemeinen 
kurzes Fußbodenelement 

2.6 E 

F 

D 

overlay flooring element 

lame à parquet de 
recouvrement 

Overlay - Parkettstab 

element with an interlocking 
system with a thickness which 
renders it suitable for laying on a 
continuous supporting surface 

élément avec un système de 
guidage et une épaisseur lui 
permettant d’être posé sur une 
surface support continue 

Element mit Stecksystem und 
einer Dicke, die eine Verlegung 
nur auf durchgehender tragender 
Fläche erlaubt 

2.7 E 

F 

D 

parquet panel 

dalle à parquet/ 
panneau à parquet 
Parkettafel 

pre-assembled laying unit made 
up from parquet elements 

unité de pose pré-assemblée 
composée d’éléments de parquet 

vormontierte Verlegeeinheit aus 
Parkettelementen 

2.8 E 

F 

D 

mosaic parquet finger 
lamelle de parquet 
mosaïque 
Lamelle 

element of solid sawn wood of 
small dimensions and rectangular 
shape, having flat edges 

élément en bois massif scié de 
petites dimensions et de forme 
rectangulaire, à chants plats 

Massivholzelement mit kleinen 
Abmessungen von rechteckiger 
Form mit flachen Schmalseiten 

2.9 E 

F 

D 

lamparquet element 

élément de lamparquet 

Lamparkett 

parquet element of small 
dimensions having flat edges 

élément de parquet de petites 
dimensions et à chants plats 

Holzelement mit kleinen Maßen, 
rechteckiger Form und ebenen 
Schmalseiten 

2.11 E 

F 

D 

frame-block 

frise d'encadrement/ 
lame de fermeture 

Randfrise, Zwischenfrise 

shaped piece of wood intended 
to form the frame of a wood 
flooring or to form a joint between 
different types of floorings 

pièce en bois profilée destinée à 
former le cadre d’un plancher en 
bois ou à former un joint entre 
différents types de planchers 

bearbeitetes Holz, das den 
Rahmen eines Bodenbelages 
bzw. eine Verbindung zwischen 
verschiedenen Bodenbelägen 
bilden kann 
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DEUTSCHE DEFINITION 

2.12 E 

F 

D 

block element of solid wood with an 
interlocking system 

élément en bois massif avec un 
système de guidage 

Massivholzelement mit einem 
Stecksystem 

2.13 E 

F 

D 

Module brick element of solid wood, with 
rectangular shape, having flat 
edges 

élément en bois massif de forme 
rectangulaire et à chants plats 

rechteckiges Massivholzelement 
mit ebenen Schmalseiten 

2.14 E 

F 

D 

vertical finger Element of solid sawn wood, of 
small dimensions, having flat 
edges similar to the mosaic 
parquet finger and with 
tolerances in regard of the 
rectangular shape and the 
dimensions regarding the width 
and the thickness 

élément en bois massif scié de 
petites dimensions et à chants 
plats, similaire à une lamelle de 
parquet mosaïque et avec des 
tolérances sur la forme 
rectangulaire et sur les 
dimensions de la largeur et de 
l’épaisseur 

rechteckiges kleines 
Massivholzelement mit ebenen 
Schmalseiten 

2.15 E 

F 

D 

wide finger Small element of solid wood, with 
rectangular shape, having flat 
edges 

petit élément en bois massif de 
forme rectangulaire et à chants 
plats 

Massivholzelement mit einem 
Stecksystem 
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REF. 

RÉF. 

Nr. 

 TERM 
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BENENNUNG 

ENGLISH DEFINITION 
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FRENCH DEFINITION 
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GERMAN DEFINITION 

DÉFINITION ALLEMANDE 

DEUTSCHE DEFINITION 

3   Description of an element Description d’un élément Beschreibung eines Elementes 

3.1 E 

F 

D 

face 

parement 

Oberseite 

the side of the element which has 
been pre-determined as the upper 
surface 

(See Figures 1 and 2.) 

côté de l’élément qui a été 
prédéterminé pour être la surface 
supérieure 

(Voir les Figures 1 et 2) 

die Seite eines Elementes, die 
als obere Fläche vorbestimmt 
wurde 

(siehe Bilder 1 und 2) 

oSIST prEN 13756:2015

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

SIST EN 13756:2018
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d1f96e15-a413-4f57-924a-

76fe90cb45d8/sist-en-13756-2018


