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Avant-propos 

L’ISO (organisation internationale de normalisation) est une federation mondiale 
d’organismes nationaux de normalisation (comites mernbres de I’ISO). L’elaboration 
des Normes internationales est confiee aux comites techniques de I‘ISO. Chaque 
comit6 mernbre interesse par une etude a le droit de faire partie du comite technique 
correspondant. Les organisations internationales, gouvernernentales et non gouverne- 
mentales, en liaison avec I’ISO, participent egalement aux travaux. 

Les projets de Normes internationales adoptes par les comites techniques sont sournis 
aux comites mernbres pour approbation, avant leur acceptation comrne Norrnes inter- 
nationales par le Conseil de I’ISO. 

La Norrne internationale IS0 1482 a Bte elaboree par le cornite technique ISO/TC 2, 
€/&nents de fixation, et a et6 soumise aux comites mernbres en decernbre 1981. 

Les comites mernbres des pays suivants I‘ont approuvee: 

Afrique du Sud, Rep. d’ 
Allemagne, R.F. 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Bresil 
Chine 
Coree, Rep. de 
Coree, Rep. dem. p. de 
Danemark 

Egypte, Rep. arabe d‘ 
Espagne 
Finlande 
France 
Hongrie 
lnde 
lrlande 
Japon 
Mexique 
Norvege 

Nouvelle-Zelande 
Pays- Bas 
Pologne 
Roumanie 
Sri Lanka 
Suede 
Suisse 
Tchecoslovaquie 
USA 

Les comites mernbres des pays suivants I’ont desapprouvee pour des raisons 
techniques: 

Italie 
Royaume-Uni 
URSS 

Cette Norme internationale annule et remplace la Recommandation ISO/R 1482-1970, 
dont elle constitue une revision technique. 

0 Organisation internationale de normalisation, 1983 0 

lrnDrirn6 en Suisse 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 1482:1983
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/fdf7852f-088f-48c6-ac37-

32750e4f9b4a/iso-1482-1983



NORME INTERNATIONALE IS0 1482-1983 (F) 

Vis 6 tale 6 tQte fraisee, fendue 

1 Objet et domaine d’application 

La presente Norrne internationale specifie les caracteristiques des vis B t d e  
ST 2,2 a ST 9,5 inclus. 

tbte fraisee, fendue, de diarnbtre nominal de filetage 

2 Rgferences 

IS0  225, ElBments de fixation - Boulons, vis, goujons et Bcrous - Symboles et dksignations des dimensions. 

IS0 1478, Filetage de vis B t6le. 

IS0  2702, Vis B t6le en acier trait4 thermiquement - Caracteristiques m4caniques. 

I S 0  3269, El4ments de fixation - Contr6le de rBception. 1) 

IS0 4042, Ekments filet& - Revgtements Blectrolytiques. 1) 

IS0 47591 1, TolBrances pour 4lBments de fixation - Partie I: Boulons, vis et Bcrous de diam&tre de filetage > 1,6 et < 150 rnrn et de 
niveaux de finition A, B et C. 

IS0  7721, Vis B t6te fraisBe - Configuration de la tgte et drification par calibre. 

1) Actuellement au stade de projet. 

1 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 1482:1983
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/fdf7852f-088f-48c6-ac37-

32750e4f9b4a/iso-1482-1983



IS0 1482-1983 (F) 

3 Dimensions 

50 1 48,7 I 51,3 I 48,5 

Bord arrondi ou plat A/ 

50 I 

E--/J 
Dimensions en millirn6tres 

I k  rnax. I 1,l I 1,7 I 2,35 1 2,6 I 2,8 I 3 I 3,15 1 4,65 1 5,25 

n 

t 

y r6f .4) 
T y p e F I  1,6 I2,l I2,5 12,8 1 3,2 I 3,6 1 3 . 6 j 4 . 2  I 4.2 

1) P = pas du filetage. 
2) Distance du dernier filet cornplet B la face d'appui. 
3) Voir IS0 7721. 
4) Longueur de filetage incornplet d'extr6rnit6. 
5) Les vis dont les longueurs norninales sont indiqubes dans le tableau par un tiret ( - )  ne doivent pas &re fabriqu6es. 
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I S 0  1482-1983 (F) 

Grade 

Norme internationale 
Tolbrances 

Finition 

Rbception 

4 Caracteristiques et Normes internationales de reference 

A 

IS0 4759/1 

Sans finition particulihre 

Les conditions de depdt Blectrolytique font I’objet de I’ISO 4042. 

Si d’autres exigences s’averaient nbcessaires, en fonction de la finition souhaitbe, elks 
devraient faire I’objet d’un accord entre le client et le fournisseur. 

La procedure de reception fait I‘objet de I’ISO 3269. 

I Matbriau I Acier, conformement A VIS0 2702 I 
I Filetage I Conformement B I‘ISO 1478 I 

I 
~~ I Caractbristiques mbcaniques I Conformement B I‘ISO 2702 

5 Designation 

Exemple de designation d‘une vis B tale B t6te fraisee, fendue, de diamhtre nominal de filetage ST 3,5, de longueur nominale 
I = 16 mm et B bout pointu type C. 

Vis B tBle IS0 1482 - ST 3.5 x 16 - C 

3 

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 1482:1983
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/fdf7852f-088f-48c6-ac37-

32750e4f9b4a/iso-1482-1983



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 1482:1983
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/fdf7852f-088f-48c6-ac37-

32750e4f9b4a/iso-1482-1983



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 1482:1983
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/fdf7852f-088f-48c6-ac37-

32750e4f9b4a/iso-1482-1983



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 1482:1983
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/fdf7852f-088f-48c6-ac37-

32750e4f9b4a/iso-1482-1983


	»¨Ãvlô�ŠA‡f*û Ö©ºÚü§ðf¼®���((Ä¨´„%Ã�èÁŽíD7°@fP'e<+9öł�ÑÚ—!¨[

