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Paragraphe 6.1.2, Tension disruptive

Remplacer le titre existant par le nouveau
titre suivant:

6.1.2 Rigidité diélectrique perpendiculaire-
ment au plan de la stratification

Paragraphe 6.1.3, Rigidité diélectrique pa-
rallèlement aux couches (rigidité diélectri-
que longitudinale)

Remplacer le titre existant par le nouveau ti-
tre suivant:

6.1.3 Tension de claquage parallèlement
au plan de la stratification
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Subclause 6.1.2, Breakdown voltage

Replace the existing title by the new title as
follows:

6.1.2 Electric strength perpendicular to
laminations

Subclause 6.1.3, Electric strength parallel to
laminate (edgewise electric strength) 

Replace the existing title by the new title as
follows:

6.1.3 Breakdown voltage parallel to
lamination
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