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Verre dans la construction — Verre feuilleté et verre feuilleté de 
sécurité — 

Partie 6: 
Aspect 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Glass in building — Laminated glass and laminated safety glass — 

Part 6: Appearance 

TECHNICAL CORRIGENDUM 1 

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 12543-6:2011 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 160, Verre 
dans la construction, sous-comité SC 1, Produits. 

                               

Page 3, Article 5 

Remplacer «Lors de l'examen conformément à l'Article 9,» par «Lors de l'examen conformément à 
l'Article 4,». 

Page 4, 8.1 

Dans le premier paragraphe, remplacer «selon la méthode d'essai indiquée à l'Article 9,» par «selon la 
méthode d'essai indiquée à l'Article 4,». 

Page 5, 8.2 

Dans le premier paragraphe, remplacer «selon la méthode d'essai indiquée à l'Article 9,» par «selon la 
méthode d'essai indiquée à l'Article 4,». 
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Page 4, Article 9 

Dans le dernier paragraphe, remplacer «selon la méthode d'essai donnée dans le présent article,» par «selon 
la méthode d'essai donnée dans l'Article 4,». 
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