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Anodisation de l�aluminium et de ses alliages - 
Détermination de la masse par unité de surface (masse 
surfacique) des couches anodiques - Méthode 
gravimétrique 
AMENDEMENT 1 

L’Amendement 1 à la Norme internationale ISO 2106-1982 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 79, M&aux légers et leurs 
&Gges. II fut soumis directement au Conseil de I’ISO, conformément au paragraphe 6.11.2, partie 1 des Directives pour les travaux 
techniques de I’ISO. 
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Chapitre 2 

Remplacer le 3e alinéa par le suivant : 

«Inversement, si les conditions d�application de la couche et sa masse volumique sont connues, la détermination de la masse par 
unité de surface (masse surfacique) peut permettre un calcul de la masse moyenne et une estimation de l’épaisseur (voir 
chapitre 9, note, 3e alinéa).)) 
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Chapitre 9, note 

Après le 2e alinéa, ajouter l�alinéa suivant : 

«Du fait de l’incertitude sur la valeur de la masse volumique, la méthode ne donne qu’une valeur approximative de l’épaisseur.)) 

CDU 669.716.9 : 531.754 : 543.21 Réf. no : ISO 2106~1982/Al-1983 (F) 

Descripteurs : traitement de surface métallique, anodisation, revêtement anodique, aluminium, alliage d’aluminium, essai, mesurage, masse 
surfacique, méthode gravimétrique. 
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