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Introduction

Le présent document est une partie d’une Norme de Système pour les systèmes de canalisations en 
plastique à base de matériaux variés, utilisés pour la rénovation de canalisations existantes pour 
une zone d’application spécifiée. Les Normes de Systèmes relatives à la rénovation qui traitent des 
applications suivantes sont disponibles ou en préparation:

—	 ISO 11296, Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements et 
de collecteurs d’assainissement enterrés sans pression;

—	 ISO 11297, Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux de branchements 
et de collecteurs d’assainissement enterrés sous pression;

—	 ISO  11298, Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux enterrés 
d’alimentation en eau;

—	 ISO  11299, Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux enterrés de 
distribution de gaz (la présente série de normes).

Ces normes de systèmes se distinguent des normes de systèmes relatives aux systèmes de canalisations 
en plastique installées traditionnellement par des exigences de vérification de certaines caractéristiques 
liées aux conditions « tel qu’installé », après mise en œuvre sur le site. Cela s’ajoute à la vérification des 
caractéristiques des systèmes de canalisations en plastique « tels que fabriqués ».

Chacune des normes de systèmes comprend une:

—	 Partie 1: Généralités;

et des parties relatives à toutes les familles de techniques de rénovation applicables qui, pour les 
réseaux de distribution de gaz, comprennent ou peuvent comprendre ce qui suit:

—	 Partie 2: Tubage par tuyau continu avec espace annulaire (le présent document);

—	 Partie 3: Tubage par tuyau continu sans espace annulaire;

—	 Partie 4: Tubage continu polymérisé en place;

—	 Partie 6: Tubage par gaines souples revêtues d’un adhésif;

—	 Partie 11: Tubage par insertion de gaines souples.

Les exigences applicables à toute famille de techniques de rénovation donnée sont spécifiées dans la 
Partie 1, appliquée conjointement avec l’autre partie concernée. Par exemple, le présent document et 
l’ISO 11299-1 spécifient ensemble les exigences se rapportant au tubage par tuyau continu avec espace 
annulaire. Pour toute information complémentaire, voir l’ISO 11295. Toutes les familles de techniques 
ne sont pas applicables pour chaque domaine d’application et cela se reflète dans les numéros de parties 
compris dans chaque norme de système.

Une structure cohérente des titres des articles a été adoptée pour toutes les parties afin de faciliter des 
comparaisons directes entre les différentes familles de techniques de rénovation.

La Figure 1 illustre la structure commune des parties et des articles et la relation entre l’ISO 11299 et 
les normes de systèmes concernant d’autres domaines d’application.

L’Annexe A du présent document est normative.
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Figure 1 — Format des Normes de Systèmes de rénovation

﻿

vi� © ISO 2018 – Tous droits réservés

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 11299-2:2018
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/436504bb-826a-4265-

9549-b08878ee507e/iso-11299-2-2018



﻿

NORME INTERNATIONALE� ISO 11299-2:2018(F)

Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation 
des réseaux enterrés de distribution de gaz —

Partie 2: 
Tubage par tuyau continu avec espace annulaire

1	 Domaine d'application

Le présent document, lu conjointement avec l’ISO 11299-1, spécifie les exigences et les méthodes d’essai 
pour des tuyaux et raccords qui font partie des systèmes de canalisations en plastique installés sous 
forme de tuyaux continus utilisés pour la rénovation des réseaux enterrés de distribution de gaz. Il 
s’applique aux tuyaux en polyéthylène (PE) de trois types différents:

—	 tuyaux en PE monocouches à paroi compacte (diamètre extérieur nominal, dn), y compris les bandes 
d’identification éventuelles;

—	 tuyaux en PE avec des couches co-extrudées à l’extérieur et/ou à l’intérieur du tuyau (diamètre 
extérieur total, dn), tels que spécifiés dans l’Annexe  A, toutes les couches ayant la même 
classification MRS;

—	 tuyaux en PE revêtus (diamètre extérieur, dn) comportant une couche thermoplastique 
supplémentaire pelable et contiguë à l’extérieur du tuyau («  tuyau revêtu  »), tel que décrit à 
l’Annexe A.

Il couvre également:

—	 l’assemblage des longueurs de tuyau par soudage bout à bout;

—	 les raccords en PE façonnés et moulés par injection.

Il s’applique aux tuyaux, raccords et montages en PE destinés à être utilisés à une température de 
fonctionnement de 20 °C, qui est la température de référence.

NOTE	 Pour d’autres températures de service, des lignes directrices sont données dans l’ISO 4437-5:2014.

2	 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des 
exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels 
amendements).

ISO 4437-1, Systèmes de canalisations en matières plastiques pour la distribution de combustibles gazeux - 
Polyéthylène (PE) — Partie 1: Généralités

ISO 4437-2, Systèmes de canalisations en matières plastiques pour la distribution de combustibles gazeux - 
Polyéthylène (PE) — Partie 2: Tuyaux

ISO 4437-3, Systèmes de canalisations en matières plastiques pour la distribution de combustibles gazeux - 
Polyéthylène (PE) — Partie 3: Raccords

ISO  4437-5:2014, Systèmes de canalisations en matières plastiques pour la distribution de combustibles 
gazeux — Polyéthylène (PE) — Partie 5: Aptitude à l’emploi
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ISO  11299-1:2018, Systèmes de canalisations en plastique pour la rénovation des réseaux enterrés de 
distribution de gaz — Partie 1: Généralités

ISO 12176-1, Tubes et raccords en matières plastiques — Appareillage pour l’assemblage par soudage des 
systèmes en polyéthylène — Partie 1: Soudage bout à bout

ISO 12176-2, Tubes et raccords en matières plastiques — Appareillage pour l’assemblage par soudage des 
systèmes en polyéthylène — Partie 2: Électrosoudage

EN  1555-1, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux  — 
Polyéthylène (PE) —Partie 1: Généralités

EN  1555-2, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux  — 
Polyéthylène (PE) —Partie 2: Tubes

EN  1555-3, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux  — 
Polyéthylène (PE) —Partie 3: Raccords

EN  1555-5, Systèmes de canalisations en plastique pour la distribution de combustibles gazeux  — 
Polyéthylène (PE) —Partie 5: Aptitude à l’emploi du système

3	 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l‘ISO 11299-1 ainsi que les 
suivants s'appliquent.

L'ISO et l'IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes:

—	 IEC Electropedia: disponible à l'adresse http:​//www​.electropedia​.org

—	 ISO Online browsing platform: disponible à l'adresse https:​//www​.iso​.org/obp

3.1
composition/formulation
mélange homogène clairement défini du polymère de base avec des additifs, à savoir des anti-oxydants, 
des pigments, des stabilisateurs et autres, au niveau de dosage nécessaire pour le traitement et 
l’application prévue du produit fini

3.2
tuyau revêtu
tuyau comportant une couche thermoplastique supplémentaire pelable et contiguë sur sa partie 
extérieure

3.3
tuyau monocouche à paroi compacte
tuyau ayant une surface interne et externe lisse, extrudé en utilisant la même composition/formulation  
sur toute la paroi

3.4
tuyau à couches co-extrudées
tuyau ayant une surface interne et externe lisse, avec des couches co-extrudées à l’extérieur et/ou à 
l’intérieur du tuyau, toutes les couches ayant la même classification MRS

3.5
ovalisation
différence entre le diamètre extérieur maximal mesuré et le diamètre extérieur minimal mesuré dans 
le même plan transversal du tuyau
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4	 Symboles et abréviations

4.1	 Symboles

Pour les besoins du présent document, les symboles suivants s’appliquent:

dn diamètre extérieur nominal

erevêtement épaisseur nominale du revêtement

4.2	 Abréviations

Pour les besoins du présent document, les abréviations suivantes s’appliquent:

CCTV télévision en circuit fermé

MFR indice de fluidité à chaud en masse

MRS résistance minimale requise

OIT temps d’induction à l’oxydation

PE polyéthylène

5	 Tuyaux au stade « M »

5.1	 Matières

Les tuyaux doivent être constitués de PE conforme aux exigences de l’ISO 4437-1.

5.2	 Caractéristiques générales

Les caractéristiques générales des tuyaux doivent être conformes aux exigences de l’ISO 4437-2.

5.3	 Caractéristiques des matières

Les caractéristiques des matières doivent être conformes aux exigences de l’ISO 4437-2.

5.4	 Caractéristiques géométriques

Les caractéristiques géométriques des tuyaux doivent être conformes aux exigences de l’ISO 4437-2.

5.5	 Caractéristiques mécaniques

Les caractéristiques mécaniques des tuyaux doivent être conformes aux exigences de l’ISO 4437-2.

5.6	 Caractéristiques physiques

Les caractéristiques physiques des tuyaux doivent être conformes aux exigences de l’ISO 4437-2.

5.7	 Assemblage

Lorsque les tuyaux sont assemblés entre eux ou à des composants, les assemblages doivent être 
conformes à l’ISO 4437-2, l’ISO 4437-3 et l’ISO 4437-5. Tous les assemblages par soudage bout à bout 
doivent être ébarbés à l’extérieur et, si cela est exigé par le client, ébarbés à l’intérieur.
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