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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales est 
en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude 
a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www​
.iso​.org/​directives).

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www​.iso​.org/​brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la nature volontaire des normes, la signification des termes et expressions 
spécifiques de l’ISO liés à l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion 
de l’ISO aux principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant les obstacles 
techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: www​.iso​.org/​iso/​fr/​avant​-propos​.html.

Le présent document a été élaboré par le comité technique ISO/TC  107, Revêtements métalliques et 
autres revêtements inorganiques.

La première édition de l’ISO  14232-1, conjointement avec l’ISO/TR  14232-2, annule et remplace 
l’ISO 14232:2000.

Une liste de toutes les parties de la série ISO 14232 est disponible sur le site Internet de l’ISO.
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Introduction

Pour les procédés de projection thermique impliquant l’utilisation d’un matériau sous la forme d’une 
poudre, cette dernière peut être considérée comme faisant partie des éléments principaux pour 
lesquels un contrôle est nécessaire afin d’obtenir un revêtement acceptable. Les propriétés chimiques 
et physiques de ces poudres sont d’une importance fondamentale pour l’obtention des propriétés de 
revêtement souhaitées. La taille, la forme et la morphologie des particules constituant ces poudres 
déterminent les propriétés de fusion de ces dernières et, de ce fait, leur utilisation pour la projection 
thermique en général.

Pour faire en sorte que les propriétés du revêtement et le procédé de projection soient aussi constants 
que possible, il est très important que toutes les caractéristiques des particules de poudre soient 
maintenues dans des limites de tolérance étroites.

Les détails relatifs aux propriétés des couches projetées constituent une exception à ce principe. En 
effet, les propriétés liées aux conditions de projection (par exemple, la composition du gaz, le rendement 
de dépôt, la vitesse d’écoulement du matériau, la distance d’écartement, etc.), lesquelles ne sont pas 
traitées dans le présent document, peuvent différer considérablement des propriétés de la poudre 
d’origine.

La série ISO 14232 comprend deux parties. Le présent document traite de la caractérisation des poudres 
pour projection. L’ISO/TR 14232-2 est un Rapport technique qui traite de la documentation technique 
décrivant l’application des poudres.
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