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Avant-propos

L’ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d’organismes 
nationaux de normalisation (comités membres de l’ISO). L’élaboration des Normes internationales 
est en général confiée aux comités techniques de l’ISO. Chaque organisme membre intéressé par un 
sujet a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, 
gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l’ISO, participent également aux travaux. 
L’ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui 
concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont 
décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient en particulier de prendre note des différents 
critères d’approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été 
rédigé conformément aux règles de rédaction définies dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www​
.iso​.org/directives).

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable 
de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant 
les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de 
l’élaboration du document sont indiqués dans l’Introduction et/ou dans la liste des déclarations de 
brevets reçues par l’ISO (voir www​.iso​.org/patents).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données 
pour information, par souci de commodité, à l’intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un 
engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l’ISO liés à 
l’évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l’adhésion de l’ISO aux principes 
de l’OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos - 
Informations supplémentaires.

Le comité responsable du présent document est l’ISO/TC 24, Caractérisation des particules, y compris le 
tamisage, sous-comité SC 8, Tamis de contrôle, tamisage et tôles perforées pour tamisage industriel.

Cette cinquième édition annule et remplace la quatrième édition (ISO  3310-1:2000), qui a fait l’objet 
d’une révision technique. Elle intègre également le rectificatif technique ISO 3310-1:2000/Cor. 1:2004.

L’ISO  3310 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Tamis de contrôle — 
Exigences techniques et vérifications:

—	 Partie 1: Tamis de contrôle en tissus métalliques

—	 Partie 2: Tamis de contrôle en tôles métalliques perforées

—	 Partie 3: Tamis de contrôle en feuilles électroformées
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Introduction

Puisque l’exactitude d’un tamisage de contrôle dépend de l’exactitude dimensionnelle des ouvertures 
du tamis de contrôle, il est jugé nécessaire dans la présente partie de l’ISO 3310 de maintenir les erreurs 
maximales tolérées sur les ouvertures des tissus métalliques aussi proches que possible.

Les exigences autres que celles relatives aux erreurs maximales tolérées sur les ouvertures, telles que 
les exigences relatives au diamètre des fils, n’ont pas été limitées plus précisément que nécessaire, car 
l’influence de ces critères sur le tamisage de contrôle est d’une importance mineure, et des exigences 
plus sévères pourraient compliquer inutilement la fabrication.
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Tamis de contrôle — Exigences techniques et 
vérifications —

Partie 1: 
Tamis de contrôle en tissus métalliques

1	 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO  3310 spécifie les exigences techniques et les méthodes de contrôle 
correspondantes pour les tamis de contrôle en tissus métalliques.

Elle s’applique aux tamis de contrôle dont les ouvertures mesurent de 125 mm à 20 µm, conformément 
à l’ISO 565.

2	 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de manière normative dans le présent 
document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y 
compris les éventuels amendements).

ISO  565:1990, Tamis de contrôle  — Tissus métalliques, tôles métalliques perforées et feuilles 
électroformées — Dimensions nominales des ouvertures

ISO 2395, Tamis et tamisage de contrôle — Vocabulaire

ISO 2591-1:1988, Tamisage de contrôle — Partie 1: Modes opératoires utilisant des tamis de contrôle en 
tissus métalliques et en tôles métalliques perforées

3	 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’ISO 2395 ainsi que les 
suivants s’appliquent.

3.1
tamis de contrôle
<analyse granulométrique> instrument de mesure utilisé pour le tamisage

Note 1 à l'article: Le Guide ISO/IEC 99:2007 définit un «instrument de mesure» comme un dispositif utilisé pour 
réaliser des mesures, seul ou associé à un ou plusieurs dispositifs supplémentaires.

4	 Désignation

4.1	 Les tamis de contrôle en tissus métalliques doivent être désignés par la dimension nominale des 
ouvertures des tissus métalliques.

4.2	 Les dimensions nominales des ouvertures de 1  mm et plus doivent être exprimées en mm; les 
dimensions nominales des ouvertures de moins de 1 mm doivent être exprimées en µm.
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