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Plain bearings — Bearing fatigue —

Part 3:
Test on plain strips of a metallic
multilayer bearing material

Paliers lisses — Fatigue des paliers —

Partie 3: Essai sur éprouvettes plates en matériau antifriction
métallique multicouche
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