Norme
internationale

ISO
7979

IULTCS
IUF 428

Cuir — Essais de solidité des coloris
— Solidité des coloris aux mélanges
hydroalcooliques

Leather — Tests for colour fastness — Colour fastness to
hydroalcoholic mixtures

Numéros de référence
ISO 7979:2025(fr)
I[ULTCS/IUF 428:2025(fr)

Premiére édition
2025-07

© ISO 2025



ISO 7979:2025(fr)
IULTCS/IUF 428:2025(fr)

DOCUMENT PROTEGE PAR COPYRIGHT

© 1S0 2025

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en ceuvre, aucune partie de cette
publication ne peut étre reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut
étre demandée a I'ISO a I'adresse ci-apres ou au comité membre de I'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 ¢ Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genéve
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org
Publié en Suisse

© IS0 2025 - Tous droits réservés
ii


https://www.iso.org

ISO 7979:2025(fr)
IULTCS/IUF 428:2025(fr)

Sommaire Page

AVANE-PIOPOS ..ottt iv

1 DOMAINE A APPLICATION ...t 1

2 REFETENCES MOTIMALIVES ... 1

3 Termes €t AEFANMTTIONS ... 1

4 Principe.........nn

5 Equipement et matériel

6 IMOAE OPETATOMTC ......... e
6.1 L] 0 =) =V D3

6.2 Conditionnement et conditions ambiantes d’essai..
6.3 Y B ST E Qs WETIT= § N

6.3.1 Préparation des milieux d’essai.......
6.3.2 Milieu d’essai normal.......cccccccooc.
6.4  Méthode 1, mouillage de 1a SUTTACE ...
6.5 Méthode 2, essai d’abrasion linéaire réalisé avec des mélanges hydroalcooliques.........c.cccoccccc.. 4
6.5.1 Méthode 2, MOAE OPETALOITE Ao s oo 4
6.5.2 Méthode 2, mode opératoire B
6.6 NEtLOYAZE AES EPTOUVELLES ..o
7 EVAIUAREONY e 6
8 RAPPOTE A @SSAI ...t 6
Annexe A (normative) Critéres d’évaluation VISUEILE ... 8

© ISO 2025 - Tous droits réservés
iii



