NORME ISO
INTERNATIONALE 8502-6

Troisieme édition
2020-04

Préparation des subjectiles d'acier
avant application de peintures et de
produits assimilés — Essais pour
appreécier la propreté d'une surface —

Partie 6:

Extraction des contaminants
solubles en vue de I'analyse
(Méthode de Bresle)

Preparation of steel substrates before application of paints and
related products — Tests for the assessment of surface cleanliness —

Part 6: Extraction of water soluble contaminants for analysis
(Bresle method)

Numeéro de référence
ISO 8502-6:2020(F)

©1S0 2020



ISO 8502-6:2020(F)

DOCUMENT PROTEGE PAR COPYRIGHT

© 1S0 2020

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en ceuvre, aucune partie de cette
publication ne peut étre reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie, ou la diffusion sur I'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut
étre demandée a I'ISO a I'adresse ci-aprés ou au comité membre de I'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 ¢ Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genéve
Tél.: +41 22749 01 11
Fax: +41 22 749 09 47
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org
Publié en Suisse

ii © IS0 2020 - Tous droits réservés



ISO 8502-6:2020(F)

Sommaire Page
AVANIE-PIIOPOS ...tk iv
IIMETOUICEIONL. ..ot 8885 v
1 DOoMAINe A'APPLECATION ... 1
2 REFET@NCES MOTTIIATIVES ... 1
3 Termes @t AEFIMITIONIS ... 2
4 Principe 2
5 ApPAareillage €t MATETIAUX ... 2
6 IMOA@ OPETALOUTE. ...

6.1 ChoiX d€ 12 SUITACE Q' @SS@1...ooeoveiroiicecie e

6.2 ESSai @ BIANC ..oooccoee s

6.3 Extraction par pastille ou manchon par injection...

6.4 Extraction par manchon par pré-remplissage......
7 AMALYSES ...
8 RAPPOTT A @SSAL ...ttt 6

Annexe A (normative) Essai de fuite pour I'essai de type des cellules adhésives (pastilles
et manchons)

BIDIIOGIAPIIIE ... e b

© IS0 2020 - Tous droits réservés iii



