PROJET FINAL

Norme
internationale

ISO/FDIS 10280

Aciers et fontes — Détermination
du titane — Méthode
spectrophotométrique au
diantipyrylméthane

Steel and iron — Determination of titanium content —
Diantipyrylmethane spectrophotometric method

TRAITEMENT PARALLELE ISO/CEN

Numéro de référence
ISO/FDIS 10280:2025(fr)

ISO/TC 17/SC 1
Secrétariat: JISC

Début de vote:
2025-06-25

Vote clos le:
2025-08-20

LES DESTINATAIRES DU PRESENT PROJET SONT
INVITES A PRESENTER, AVEC LEURS OBSERVATIONS,
NOTIFICATION DES DROITS DE PROPRIETE DONT ILS
AURAIENT EVENTUELLEMENT CONNAISSANCE ET A
FOURNIR UNE DOCUMENTATION EXPLICATIVE.

OUTRE LE FAIT D'ETRE EXAMINES POUR

ETABLIR S'ILS SONT ACCEPTABLES A DES FINS
INDUSTRIELLES, TECHNOLOGIQUES ET COM-MERCIALES,
AINSI QUE DU POINT DE VUE DES UTILISATEURS, LES
PROJETS DE NORMES ) .
INTERNATIONALES DOIVENT PARFOIS ETRE CONSIDERES
DU POINT DE VUE DE LEUR POSSIBILITE DE DEVENIR DES
NORMES POUVANT )

SERVIR DE REFERENCE DANS LA REGLEMENTATION
NATIONALE.

© ISO 2025



ISO/FDIS 10280:2025(fr)

DOCUMENT PROTEGE PAR COPYRIGHT

© 1S0 2025

Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en ceuvre, aucune partie de cette
publication ne peut étre reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique,
y compris la photocopie, ou la diffusion sur l'internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut
étre demandée a I'ISO a I'adresse ci-apres ou au comité membre de I'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Case postale 401 ¢ Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Genéve
Tél.: +41 22 749 01 11
E-mail: copyright@iso.org
Web: www.iso.org
Publié en Suisse

© IS0 2025 - Tous droits réservés
ii


https://www.iso.org

ISO/FDIS 10280:2025(fr)

Sommaire Page

AVANE-PIOPOS ..ottt iv
DOMAINEe A" APPIECATION.........co e 1
RETET@IICES NMOTINMIATIVES .......ooooooo oottt 1
TEIINES @8 A TIIMIEIONIS . ........oooooooooeeeeeeeeeeee oottt seeseeees e 1

Principe

REQCTIES ...
APPATE@IIIAGE. ... 3

Prélévement et préparation des 6chantillons ... 3

RNV R W N R

IMOAE OPETATOUTC .........ce e
8.1 PTASE A/ @SS ..o
8.2 EISSAT @ DIATIC .t
8.3 Détermination
8.3.1 Mise en solution de 1a PriSe d’@SSal ... e
8.3.2  Traitement du résidu iNSOIUDIE. ............cooi e
8.3.3 Développement de la coloration.....
8.3.4 Mesurages spectrophotométriques ..
8.4  Etablissement des courbes d’8talONNAZE ...
8.4.1 Préparation des solutions d’étaloNNAge ... 5
8.4.2 Mesurage spectrophotométrique
8.4.3  CoUIDES A’ ELAlONMAZE ..o

9 Expression des résultats
9.1 Méthode de calcul...
9.2 FAAELIEE ...

10 RAPPOTTE A @SS ...t 585885585855 8

Annexe A (informative) Informations supplémentaires sur l'essai de fidélité international................. 9

Annexe B (informative) Représentation graphique des données de fidélité

BIDLEOGIAPIIE ...t

© ISO 2025 - Tous droits réservés
iii



