
© ISO 2018

Produits consommables pour le 
soudage — Position de l'Institut 
international de la soudure (IIW) sur 
l'utilisation d'analyses d'éléments-
trace lors de la spécification de 
produits consommables
Welding consumables — International Institute of Welding (IIW) 
position statement on the use of trace element analyses in welding 
consumable specifications

Numéro de référence
ISO/TR 22281:2018(F)

RAPPORT 
TECHNIQUE

ISO/TR
22281

Première édition
2018-01

iTeh Standards
(https://standards.iteh.ai)

Document Preview
ISO/TR 22281:2018

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/2400e989-84ca-4abb-8dcc-2f60699366fd/iso-tr-22281-2018



﻿

ISO/TR 22281:2018(F)
﻿

ii� © ISO 2018 – Tous droits réservés

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

©  ISO 2018
Tous droits réservés. Sauf prescription différente ou nécessité dans le contexte de sa mise en oeuvre, aucune partie de cette 
publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, 
y compris la photocopie, ou la diffusion sur l’internet ou sur un intranet, sans autorisation écrite préalable. Une autorisation peut 
être demandée à l’ISO à l’adresse ci-après ou au comité membre de l’ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
CP 401 • Ch. de Blandonnet 8
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org

Publié en Suisse

iTeh Standards
(https://standards.iteh.ai)

Document Preview
ISO/TR 22281:2018

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/2400e989-84ca-4abb-8dcc-2f60699366fd/iso-tr-22281-2018



﻿

ISO/TR 22281:2018(F)
﻿

Avant-propos...............................................................................................................................................................................................................................iv
Introduction...................................................................................................................................................................................................................................v
1	 Domaine d'application.................................................................................................................................................................................... 1
2	 Références normatives.................................................................................................................................................................................... 1
3	 Termes et définitions........................................................................................................................................................................................ 1
4	 Contexte.......................................................................................................................................................................................................................... 2
5	 Résultats de l’étude interlaboratoire de l’IIW........................................................................................................................ 2

5.1	 Facteur de Bruscato............................................................................................................................................................................. 2
5.2	 Facteur de risque de fissuration à chaud basé sur la composition chimique.................................... 2

6	 Conclusion.................................................................................................................................................................................................................... 2
Bibliographie............................................................................................................................................................................................................................... 3

© ISO 2018 – Tous droits réservés� iii

Sommaire� Page

iTeh Standards
(https://standards.iteh.ai)

Document Preview
ISO/TR 22281:2018

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/2400e989-84ca-4abb-8dcc-2f60699366fd/iso-tr-22281-2018


