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Metoda preskušanja mešanice za estrih - 10. del: Določevanje deleža vlage - 
Metoda kalcijevega karbida

Method of test for screed materials - Part 10: Determination of moisture content - 
Calcium Carbide Method

Prüfverfahren für Estrichmörtel und Estrichmassen - Teil 10: Messung der Feuchte mit 
der Calciumcarbidmethode

Méthodes d’essai des matériaux pour chapes - Partie 10 : Détermination de la teneur en 
humidité - Méthode au carbure de calcium

Ta slovenski standard je istoveten z: EN 13892-10:2025

91.100.10 Cement. Mavec. Apno. Malta Cement. Gypsum. Lime. 
Mortar

ICS:

SIST EN 13892-10:2025 en,fr,de

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.
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